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RAPOR

AB SCHOMBURG YAPI KIMYASALLARI firmasi yetkilisi tarafindan getirilen BAYCOSEAL 1K
numunesinde BS 6920 standardi kapsaminda icme suyuna uygunluk testi yapilmis ve elde edilen sonuglar asagida
belirtilmistir.

SONUCLAR

BAYCOSEAL 1K

Birinci Giin Yedinci Giin
Temas Suyu Temas Suyu
< BS.6920-1
Element Tablo Limit Sahit Ornek Derisimi Ornek Derisimi
Degerleri (ng/L) (ng/L) (ng/L)
(ug/L)
Al 200 31.11 32,85 29,13
As 10 5,43 0,50 5,58
Ba 1000 213,40 51,10 247,90
Cd b} <BAS <BAS <BAS
Cr 50 0,70 6,50 1,05
Fe 200 70,00 4,37 11,45
Hg 1 <BAS <BAS <BAS
Mn 50 <BAS <BAS <BAS
Ni 20 <BAS <BAS <BAS
Pb 25 2,29 <BAS <BAS
Se 10 0,68 1,42 0,88
Sh 5 <BAS <BAS <BAS

BAS: Belirtme alt sinir1 her metal i¢in 0.5 pg/L dir.

YORUM: incelenen BAYCOSEAL 1K numunesi icin Slgiilen herbir metal derisimi BS 6920-2.1:2014 tablo limit
degerlerinin altinda oldugundan, numune BS 6920-1:2014 standardina uygundur.
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